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【後野配水池】

設 計 図
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水位計

資材搬入口

通気塔

避雷針

点検口

点検用階段

外部階段

SUS ルーフドレン Φ100
4ヶ所

SUSワイヤー Φ9

避雷導線

屋根伏図 S＝1/100

27,000

損傷凡例

表示 損傷の種類

ひび割れ

シーリング劣化

DN

外部階段接合部 S＝1/30

[シーリング劣化]
外部階段 接合部
20x10 L＝1.91

写_58,59

[ひび割れ]W＝0.20
パラペット上部～パラペット側面
L＝0.20

写_56,57
写_24,25,26

写_22,23

写_19,20,21
写_15,16,17

写_40,41

写_28,29

写_30,31

写_32～38

[塗膜防水はがれ]
1.2x1.5

[塗膜防水はがれ]
0.1x0.1 2ヶ所

[塗膜防水はがれ]
0.25x0.35

[塗膜防水はがれ]
0.1x0.1

[塗膜防水はがれ]
7.6x1.8

[塗膜防水はがれ]
1.0x1.0

[塗膜防水はがれ]
4.25x1.70

[塗膜防水はがれ]
1.0x3.7

[塗膜防水はがれ]
0.8x2.6

[塗膜防水はがれ]
0.6x1.9

[塗膜防水はがれ]
0.5x1.1

[塗膜防水はがれ]
1.5x0.6

[塗膜防水はがれ]
0.25x0.2

[塗膜防水はがれ]
0.5x2.2

[塗膜防水はがれ]
4.0x1.0

[塗膜防水はがれ]
1.7x0.9

[塗膜防水はがれ]
0.8x1.9

[塗膜防水はがれ]
0.25x0.30

[塗膜防水はがれ]
0.3x0.7

手摺

塗膜防水はがれ
(多数)

写_43

写_44,45

写_49

写_51

写_50

写_54

写-52,53,55

写_18

写_42

写_13,14

写_47

写-46

写-48

写_4

写_9,12

損傷図 屋根伏図
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蓋ストッパー不良
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設 計 図
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展開立面図 S＝1/100
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(側壁部)

(軒天)
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損傷凡例

表示 損傷の種類

ひび割れ

塗装の劣化
(浮き･はがれ)

[ひび割れ]

写_61

[ひび割れ]

写_60

[ひび割れ]
W＝0.50 L＝1.80

写_62

[ひび割れ]
W＝0.50 L＝0.13

写_63

[ひび割れ]
W＝0.50 L＝0.13

写_62

[塗装の劣化]
浮き

写_65,66

[塗装の劣化]
浮き

写_67,68

[塗装の劣化]
浮き

写_71

[塗装の劣化]
剥がれ

写_71

L＝1.80

0.03x0.08

0.05x0.45

0.15x0.92

0.15x0.03

0.03x0.25
0.15x0.92

0.05x0.70

L＝1.85

L＝1.50

0.09x0.12

0.20x0.90

L＝1.65 L＝1.60
L＝1.80 L＝1.80

[塗装の劣化]
浮き

写_81,82

写_72,80

0.15x0.20
0.15x0.20
0.16x0.20
0.15x0.20
0.15x0.20
0.10x0.10

0.18x0.20
0.18x0.18
0.28x0.70
0.10x0.30

[ひび割れ]
W＝0.30
[塗装の劣化]
浮き･剥がれ

写_73,74 写_75 写_76,77,78 写_79

[塗装の劣化]
浮き

写_83,84

L＝1.70 L＝1.60 L＝1.65 L＝1.75 L＝1.80

L＝1.10

L＝1.85
L＝1.70 L＝1.60 L＝1.60 L＝1.70 L＝1.60

0.10x0.15

写_85 写_86 写_87 写_88,89 写_90,91,92

[ひび割れ]
W＝0.30
[塗装の劣化]
浮き･剥がれ

L＝1.40
L＝1.70 [チョーキング]

写_93

[塗装の劣化]
浮き

写_70

[ひび割れ]
W＝0.30L＝0.15

写_69

[塗装の劣化]多数

浮き･剥がれ

[塗装の劣化]
浮き

写_64

[ひび割れ]
W＝0.20 L＝0.40x3

写_71

[ひび割れ]
W＝0.20

[ひび割れ]
W＝0.20 L＝0.40x2

[ひび割れ]
W＝0.20 L＝0.40

[ひび割れ]
W＝0.20 L＝0.40

損傷図 外壁展開図
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